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Figura 2S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 1: a) MEV 1000X, b) EDX, c) espectro de IV

Figura 1S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 0: a) MEV 2000X, b) EDX, c) espectro de IV
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Figura 3S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 2: a) MEV 1000X, b) EDX, c) espectro de IV

Figura 4S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 3: a) MEV 1000X, b) EDX, c) espectro de IV

Figura 5S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 4: a) MEV 1000X, b) EDX, c) espectro de IV
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Figura 6S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 5: a) MEV 1000X, b) EDX, c) espectro de IV

Figura 7S. Recobrimento de apatita por imersão em SBF 6: a) MEV 2000X, b) EDX, c) d) espectro de IV
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