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Figura 6S.  Superfície de resposta produzida a partir da avaliação dos fatores 
PCL e Miritol sobre o tamanho das nanocápsulas de PCL contendo atrazina 
30 dias após o preparo

Figura 5S.  Superfície de resposta produzida a partir da avaliação dos fatores 
PCL e Miritol sobre eficiência de encapsulamento das nanocápsulas de PCL 
contendo atrazina 30 dias após o preparo

Figura 4S.  Efeitos dos fatores sobre o potencial zeta das nanocápsulas de 
PCL contendo atrazina 30 dias após o preparo

Figura 3S.  Efeitos dos fatores sobre o potencial zeta das nanocápsulas de 
PCL contendo atrazina imediatamente após o preparo

Figura 2S.  Efeitos dos fatores sobre a polidispersão das nanocápsulas de 
PCL contendo atrazina 30 dias após o preparo

Figura 1S.  Efeitos dos fatores sobre a polidispersão das nanocápsulas de 
PCL contendo atrazina imediatamente após o preparo


